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委托单位 大韩油化株式会社 检验类别 委托检验

生产单位 Korea Petrochemical Ind. Co.. Ltd 生产日期 /

样品名称 PPR管材专用料 注册商标 YUHWA

样品规格 RP2400 样品外观 白色粒料

抽样基数 / 样品标识 G)-201707286

抽样数量 / 产品批号 /

封样地点 / 委托日期 2017.07.31

封样单位 / 封样日期 /

检验结论

所检样品根据委托单位要求的检验项 目,并按照国家标准

GB/T17219~1998“ 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评

价标准”要求进行检验,所检结果符合标准规定要求。(详见第 2-s页 )
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序号 检验项目 技术要求
检验结杲

单项判定
对照 样 品

1 色,度 不增加色度 <5 <5 合格

2 浑浊度,度 增加量≤o.5 <0,1 <0.1 合格

3 臭和味 无异臭、异味 无 无 合格

4 肉眼可见物
不产生任何肉眼可见的碎片

杂物等
无 无 合格

5 pH 不改变pH 8.42 8.25 合格

6 铁,mg/L ≤≤0.03 <<0.03 (≡ 0.03 合格

7 锰,mg/L ≤≤0.01 <<0.01 (≡ 0.01 合格

8 铜,mg/L ≤ 0,1 (0.1 <0.1 合格

9 锌,mg/L ≤ 0.1 <0,1 <0.1 合格

10
挥发酚类 (以 苯酚
计),mg/L

≤≡0.002 <〈 0.002 (≡ 0.002 合格

11 d+, mg/L ≤≡0.005 <≡ 0.005 <(0.005 合格

12 *, mglL ≤≤0.001 (<0.001 /

`

∶合格

13 铬(六价),mg/L ≤≤0.005 (0.00
\
格

^
口

14 镉 ,mg/L ≤≤0.001 <0。0O坩
!^          9  ′′

℃卩牲
"
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(接 下 页 )
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序号 检验项目 技术要求
检验结果

单项判定
对照 样品

15 ffi, mgtL ≤≤0.005 <(0.005 ((0.005 合格

16 ffi, mglL ≤≤0.005 <=0.005 ((0.005 合格

17 氟 化 物 ,mg/L ≤ 0.1 <≡ 0.05 <<0.05 合格

18
硝酸盐(以氮计),

mg/L
≤ 2 <0.1 【 0.1 合格

19 氯仿,ug/L ≤ 6 3.63 2.75 合格

20 四氯化碳,飓/L ≤≤0.3 0.15 0.27 合格

21 蒸发残渣,mg/L 增加量≤10 250 246 合格

22
高锰 酸 钾 消耗 量
(以 O2计 ),mg/L

增加量≤2 0.45
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